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Objekt  och  ändamål

På uppdrag  av HP Boendeutveckling  i Jönköping  har  en geoteknisk  undersökning

utförts  för  rubricerat  objekt.

Undersökningens  syfte  har  varit  att kontrollera  jordens  geotekniska  egenskaper

som  underlag  till framtagande  av ny detaljplan  som  ska  möjliggöra  byggnation  av

nya  flerbostadshus.

2 Underlag  för  undersökningen

Ritningsunderlag  för  fältarbetet  och  redovisningen  har  erhållits  av beställaren  och

utgörs  av situationsplan  med  planerade  byggnader.

3 Styrande  dokument

Denna  rapport  ansluter  till  SE-EN  1997-1  med  tillhörande  nationell  bilaga.

Tabell  1. Planering  och  redovisninq

]Undersökningsmetod Standard e//er annaf styrande dokument Il
Fältplanering SS-EN  1997  -2

Fältutförande
Geoteknisk  fälthandbok  SGF Rapport  1 :2013  samt
SS-EN-ISO  22475

Beteckningssystem SGF/BGS  beteckningssystem  2001 :2

Tabell  2. Fältundersökningar

I undersökningsmetodStandard e//er annat styrande dokument I
CPT sondering  inkl. portryck  (CPTu) SGI Information  15

Mekanisk  trycksondering  (Tr) SGF Metodblad  v 1.O

Jordbergsondering  med spolning  (Jb2) SGF Rapport  2:99

Skruvprovtagning  (Skr) SGF Rapport  1:2013

Grundvattenpejling  i öppet
grundvattenrör  (GWR)

SGF Rapport  1 :2013

Tabell 3. Laboratorieundersöknin3ar

I I lnrlorcakninn_qmp_*nrl

r I

_Q*anrlarrl o//or  *nn*#  ehtrpnde  rltskiimard  I
I %l ffi I la# %al %l %l ;ii  j ffl ffi ffi. XT p, ,%l:.i #m%#i & %# Ö %l & I-II ffl j %ffi l1ll Ill %n Il  %il &l llll  &l & %1 & /  I &l Il  %iffi %i+ %ffl %l Il  &# Ill  %s Il  & I

Klassificering EN ISO 14688

Vattenkvot SS27116

SSBGKlSDokumentlWord  dokriment'iGEOS2022SGeorapporterS2022238-W



sid 4/9

Redovisninq  av  undersökninqen

På planritning  GI redovisas  läget  och markhöjder  för  samtliga  sonderings-  och

provtagningspunkter.

På sektionsritningar  G2 -  G4 redovisas  samtliga  undersökningspunkter  på

sektioner  littererade  A -  E. På sektionerna  redovisas  sonderingsdiagram,  jordarter,

nivåer  för  nuvarande  mark  och  grundvattennivåer.

På ritning  G5 redovisas  kompletta  Jb2  diagram.

På bilagor  redovisas  laboratorieresultat  och  CPT-resultat.

4  Geoteknisk  kategori

Utförda  undersökningar  kan  hänföras  till Geoteknisk  Kategori  2.

5 Arkivmaterial

BGK  har  tidigare  medverkat  vid miljötekniska  markundersökningar  inom  området.

Dessa  undersökningar  utfördes  av Vatten  och  samhällsteknik  i Jönköping  under

20j8  och  2022.  Vissa  data  från  dessa  undersökningar  har  inarbetats  i den  här

redovisningen.

6 Befintliga  förhållanden

Fastigheterna  som  omfattas  av framtagande  av ny detaljplan  utgörs  idag  av

industrifastigheter  samt  bostadsfastighet.

Inom  industrifastigheterna  i västra  delen  av undersökt  område  finns  befintliga

industribyggnader  som  omges  av asfaltytor.

Inom  bostadsfastigheten  finns  en äldre  bostadsbyggnad  samt  förrådsbyggnader.

Byggnaderna  omgärdas  av äldre  trädgård  med  träd,  buskar,  rabatter  samt  grus-  och

gräsytor.

Undersökt  område  är i stort  sett  plant  där  inmätta  höjder  vid borrpunkterna  ligger

mellan  +90,18  och  +go,s!5.

7 Positionering

7. j  Koordinatsystem  och  utsättning

Använt  koordinatsystem  i plan  är SWEREF  9915  00 och  höjdsystem  RH2000.

Utsättning  och  inmätning  av sonderingspunkterna  har  gjorts  genom  GNSS,

nätverks-RTK.  Mätningen  är utförd  i minst  klass  B enligt  SGF  fälthandbok  av Janne

Svensson,  BGK.

7.2  Provtagningspunkter

Sammanställning  av de undersökta  punkternas  koordinater  och  använda  metoder

redovisas  i tabell  nedan.

lPunkt X y z Metod

2301 6490543.031 152362.991 89.952 Tr, CPT

2302 6490499.565 152382.656 90.642 Tr, Jb2, Skr

2303 6490511  .937 152398.598 90.594 CPT

2304 6490521  .476 152411  .952 90.448 Tr

2305 6490538.024 152425.573 90.552 Tr

SSBGKl'iDokumentWord  dokuinentSGEOS2022SGeorapporterS2022238-Vätiei'viken-Mota}a-MUR.docx
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2306 6490547.490 152437.330 90.178 Skr

2307 6490564.860 152452.804 90.549 Jb2, CPT,  Skr

2308 6490461  .957 152425.849 90.849 CPT,  Skr

2309 6490470.735 1 52447.797 90.519 Jb2

1804 649057  4.554 152445.172 90.793 Skr

1806 6490514.543 152369.319 90.371 Jb2, CPT,  GWR

1810 6490512.309 152400.955 90.557 Skr, GWR

1811 6490539.516 152427.680 90.522 Skr

1813 ' 6490496.218 152469.490 90.569 Skr

1814 6490467.485 152444.696 90.630 CPT,  Skr, GWR

2207 6490431  .852 152432.550 90.620 Skr

2208 6490453.810 152416.015 90.726 Skr

2209 6490499.477 152372.061 90.491 Skr

2210 6490520.539 152383.699 90.537 Skr

2211 6490548.686 152360.412 89.706 Skr

8 Geotekniska  fältundersökningar

8. j  -Utförda  fältförsök

Sonderingar Antal Typ/  Anmärkning

CPT  sondering 7 Envi  Memocone  MKII,  klass  1

Mekanisk

trycksondering
4

Vriden  viktsondspets  på 25 mm stänger,

motstånd  inkl. stångfriktion

Jb2  sondering 4
57 mm borrkrona  på 44 mm Jb-stänger,

samtidig  vattenspolning

8.2  Utförda  provtagningar

Provtagningar Antal Typ/Anmärkning
I
I Kategori I

Skruvprovtagning 14 punkter Störda  prover c

Jordartsbestämning  i fält 75 prover Okulärt  bedömt  i fält

llBGKl'iDokumentSWord  dohunent'iGEOS2022SGeorapportei"i2022238-Vätterviken-MotaIa-MUR.docx
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8.3  Undersökningsperiod

Undersökningen  utfördes  2023-02-06  till -08.

8.4  Fältpersonal

Bomedare  har  varit  Sten  Lundberg,  BGK.

8.5  Kalibrering  och  utrustning

*  Bandgående  borrvagn  GM 75 GTS  med  hydraulhammare  Soosan  SB30,

vattenpump  Interpump  T55  och  påbyggd  kompressor.  Flytande

sonderingsbord  för  viktsondering.  Senast  kalibrerad  202'1-02-04.

*  Datainsamling  med  Envi  Logger  GI,  master  ID 10053.

*  CPT  utrustning,  Envi  Memocone  MKII  klass  2, serienummer  52001  senast

kalibrerad  2022-01-11.

*  Skruvprovtagare  82 mm.

*  Inmätning  har  skett  med  Trimble  Rover  R12i.

9 Geotekniska  laboratorieundersökningar

9. 1 Utförda  undersökningar

Undersökningsmetod Antal Typ/anmärkning I
Klassificering 13 Bilaga  1

Bestämning  av vattenkvot 3 Bilaga  1

9.2  Undersökningsperiod

Laboratorieundersökningen  utfördes  2023-02-17.

9.3  Laboratoriepersonal

Laboratoriearbetet  har  utförts  av Janne  Svensson,  BGK.

9.4  Provförvaring

Upptagna  jordprover  sparas  i BGK:s  geotekniska  laboratorium  i6  månader  (ej i

kylrum).

IO  Hydrogeologiska  undersökningar

10.  1 Utförda  undersökningar

I UndersökningarAntal Typ/Anmärkning  ,

Pejling  av vattennivå  i öppna  rör, PEH 50
mm

3

-l
Installerade  vid miljöteknisk
markundersökning  2018

SSBGKlSDokuinentSWord  dokuinentSGEO'i2022SGeorapporter'12022238-W
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10.2  Korttidsobservationer

a
Installerat

datum

Observation

datum

Djup  under

markytan
Nivå

GWR1 806 2018-04-04 2023-04-11 1,44 m +88,93

GWR1810 2018-04-04 2023-04-11 1,62 m +88,94

GWR1814 2018-04-04 2023-04-11 1,75  m +88,88

I 1 Markmiljöteknisk  undersökning
Markradonmätning  är inte utförda  på grund  av tjälad  jord.

SSBGKlSDokumentSWord  dokrimentSGEOS2022SGeorapporterS2022238-Vätterviken-Motala-MUR.docx
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12  Härledda  värden

12.1 Friktionsvinkel

Friktionsvinkel  har  utvärderats från CPT-sonderingarna  enligt  TR Geo  13.

I1,OO

11,50

12,00

lSBGKlSDokumentSWord dokiimentlGEOS2022'iGeorappoiterS2022238-Vätterviken-MotaIa-MUR.docx
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'72.2 E-modul

Elasticitetsmodulen  har  utvärderats  från  CPT-sonderingarna  enligt  TR  Geo  13.

-1814CPT

6,50

7,00

8,00

8, 50

9,00

10,OO

10,50

II,OO

11,50

12,00

Gunnar  Karlsson  Bygg-  och  Geokonstruktioner  AB
Torsgatan  10
561 30 Huskvarna tel. 03613  90 60

SSBGKlSDokuinenf1Word  dokumentSGEOS2022SGeorapporterS2022238-Vätterviken-Motala-MUR.docx



sida 1

Borrhål

2302

Djup (m)

0,0-1,1

1,1-1,5

1,5-1,6 5A/ 4

1,6-2,0 2/ 1

2,0-3,0 2/ 1

3,0-4,0 2/ 1

4,0-4,5 2/ 1

4,5-5,0 2/ 1

1) AMA Anläggning 20

Fältmetod, utrustning

WN 

(%)

Mtrl. 
typ/ 
tjälf. 

klass 
1) Anmärkning

SL

brun grusig SAND 

brun mellan-finSAND 

brun mellan-finSAND 

brun mellan-finSAND 

Benämning

mörkbrun/ brun FYLLNING: mull, sand, grus, 
tegelflis

brun FYLLNING: sand

brun/ grå något grusig något sandig lerig SILT 
med lite inslag av mull

brun mellan-finSAND 

Skr, Ø 82 mm

LABORATORIEUNDERSÖKNING

Projekt Vätterviken 4, 5 och 6

Ort/ Kommun Motala

Uppdragsnr 2022-238

Fältarbete: Datum:

2023-02-06 till -08

Lab. arb: Datum:

JS 2023-02-17

Bilaga 1

Gunnar Karlsson Bygg- 
och Geokonstruktioner 
AB

2022238-Vätterviken-Motala-HP-lab.xlsx



sida 2

Borrhål

2306

Djup (m)

0,0-0,3

0,3-1,0

1,0-1,3 2/ 1

1,3-1,6 5A/ 4

1,6-2,3 5A/ 4

2,3-3,0 5A/ 4

3,0-4,0 5A/ 4

Borrhål

2307

Djup (m)

0,0-1,9

1,9-3,0 2/ 1

3,0-4,0 2/ 1

1) AMA Anläggning 20

grå finSAND med siltskikt bedömt i fält

grå mellan-finSAND med skikt av silt och lera bedömt i fält

grå finsandig grovSILT bedömt i fält

grå finsandig grovSILT bedömt i fält

Benämning

WN 

(%)

Mtrl. 
typ/ 
tjälf. 

klass 
1) Anmärkning

mörkbrun FYLLNING: mull, silt, sten bedömt i fält

brun FYLLNING: grus bedömt i fält

mörkbrun FYLLNING: mull, silt, sand, tegelflis bedömt i fält

gråbrun finSAND med små vedbitar bedömt i fält

grå SILT/ FINSAND/ LERA skiktat bedömt i fält

grå LERA/ SILT skiktat bedömt i fält

Benämning

WN 

(%)

Mtrl. 
typ/ 
tjälf. 

klass 
1) Anmärkning

2022238-Vätterviken-Motala-HP-lab.xlsx
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Borrhål

2308

Djup (m)

0,0-0,3

0,3-1,0

1,0-2,0 25 5A/ 4

2,0-3,0 23 5A/ 4

3,0-4,0 22 5A/ 4

Borrhål

2207

Djup (m)

0,0-0,04

0,04-0,4

0,4-0,5

0,5-0,8

0,8-1,2

1,2-1,7

1,7-2,2 5A/4

2,2-3,0 3B/ 2

1) AMA Anläggning 20

grå SILT 

brun FYLLNING: sand, grus

gråbrun FYLLNING: silt, lera, grus, mull

brun/ rostfläckig SILT med tunna lerskikt

Benämning

WN 

(%)

Mtrl. 
typ/ 
tjälf. 

klass 
1) Anmärkning

grå SILT 

brun FYLLNING: sand, grus bedömt i fält

grå FYLLNING: mull, sand bedömt i fält

brun FYLLNING: silt bedömt i fält

Benämning

WN 

(%)

Mtrl. 
typ/ 
tjälf. 

klass 
1) Anmärkning

ASFALT bedömt i fält

grå siltig finSAND bedömt i fält

grå FYLLNING: mull bedömt i fält

brun FYLLNING: silt, tegel bedömt i fält

grå något grusig mullhaltig SILT (W ca 2,0 m u 
my) bedömt i fält

2022238-Vätterviken-Motala-HP-lab.xlsx



sida 4

Borrhål

2208

Djup (m)

0,0-0,03

0,03-0,5

0,5-0,9 5A/4

0,9-1,0 5A/4

1,0-2,0 5A/4

2,0-3,0 5A/4

Borrhål

2209

Djup (m)

0,0-0,04

0,04-0,7

0,7-1,2

1,2-2,0 2/ 1

2,0-2,5 2/ 1

2,5-3,0 3B/ 2

1) AMA Anläggning 20

Benämning

WN 

(%)

Mtrl. 
typ/ 
tjälf. 

klass 
1) Anmärkning

brun SILT bedömt i fält

brun SILT bedömt i fält

grå något grusig något sandig lerig siltig MORÄN bedömt i fält

ASFALT bedömt i fält

brun FYLLNING: sand, grus, silt bedömt i fält

grå lerig SILT ev. fyllning bedömt i fält

brun FYLLNING: sand, grus bedömt i fält

grå FYLLNING: sand, silt, grus bedömt i fält

gråbrun mellan- och finSAND (W ca 1,7 m u my) bedömt i fält

Benämning

WN 

(%)

Mtrl. 
typ/ 
tjälf. 

klass 
1) Anmärkning

ASFALT bedömt i fält

grå mellan- och finSAND bedömt i fält

brun siltig finSAND bedömt i fält

2022238-Vätterviken-Motala-HP-lab.xlsx
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Borrhål

2210

Djup (m)

0,0-0,05

0,05-0,5

0,5-0,9

0,9-1,1

1,1-1,7 5A/ 4

1,7-2,3 5A/ 4

2,3-3,0 5A/ 4

Borrhål

2211

Djup (m)

0,0-0,25

0,25-0,8

0,8-1,25 2/ 1

1,25-2,0 5A/ 4

2,0-3,0 5A/ 4

1) AMA Anläggning 20

ASFALT bedömt i fält

brun FYLLNING: sand, grus, något sten bedömt i fält

brun FYLLNING: sand, grus bedömt i fält

Benämning

WN 

(%)

Mtrl. 
typ/ 
tjälf. 

klass 
1) Anmärkning

grå grusig sandig siltig MORÄN bedömt i fält

Benämning

WN 

(%)

Mtrl. 
typ/ 
tjälf. 

klass 
1) Anmärkning

grå FYLLNING: mull, sand, något tegel bedömt i fält

brun finsandig SILT bedömt i fält

brun grusig finsandig SILT (W ca 1,7 m u my) bedömt i fält

grå grusig sandig siltig MORÄN bedömt i fält

grå grusig sandig siltig MORÄN bedömt i fält

grå FYLLNING: mull, sand bedömt i fält

mörkgrå FYLLNING: sand, silt, något grus, något 
mull bedömt i fält

brun något grusig mellan- och finSAND (W ca 0,9 
m u my) bedömt i fält

2022238-Vätterviken-Motala-HP-lab.xlsx
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Borrhål

1804

Djup (m)

0,0-0,65

0,65-1,0 2/ 1

1,0-2,0 2/ 1

Borrhål

1810

Djup (m)

0,0-0,05

0,05-0,3

0,3-1,0

1,0-1,5

1,5-2,1

2,1-2,2

2,2-3,1 2/ 1

3,1-3,7 2/ 1

3,7-4,0 4A/ 3

1) AMA Anläggning 20

Benämning

WN 

(%)

Mtrl. 
typ/ 
tjälf. 

klass 
1) Anmärkning

mörkbrun FYLLNING: mull, lite sand och silt bedömt i fält

brun finSAND bedömt i fält

ljusbrun finSAND bedömt i fält

Benämning

WN 

(%)

Mtrl. 
typ/ 
tjälf. 

klass 
1) Anmärkning

ASFALTSYTA bedömt i fält

brun FYLLNING: grus bedömt i fält

brun FYLLNING: grus, betong- och tegelrester, 
byggrester, sten bedömt i fält

brun FYLLNING: sand, silt, grus, tegel bedömt i fält

brun FYLLNING: lera, grus, sand (W 1,6 m.u.my.) bedömt i fält

rödgrå FYLLNING: silt bedömt i fält

brun finSAND bedömt i fält

gråbrun finSAND bedömt i fält

grå något sandig grusig LERA bedömt i fält

2022238-Vätterviken-Motala-HP-lab.xlsx
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Borrhål

1811

Djup (m)

0,0-0,04

0,04-0,3

0,3-1,0

1,0-1,5

1,5-2,0 2/ 1

2,0-3,0 2/ 1

3,0-4,0 2/ 1

Borrhål

1813

Djup (m)

0,0-0,04

0,04-0,35

0,35-1,0 3B/ 2

1,0-1,6 2/ 1

1,6-2,0 2/ 1

2,0-3,0 2/ 1

1) AMA Anläggning 20

Benämning

WN 

(%)

Mtrl. 
typ/ 
tjälf. 

klass 
1) Anmärkning

ASFALTSYTA bedömt i fält

brun FYLLNING: sand, grus bedömt i fält

rödbrun FYLLNING: sand, silt, lite grus bedömt i fält

mörkbrun/ mörkgrå FYLLNING: silt, sand, 
tegelflis bedömt i fält

gråbrun mellan-finSAND (W 1,8 m.u.my.) bedömt i fält

gråbrun mellan-finSAND bedömt i fält

gråbrun mellan-finSAND bedömt i fält

Benämning

WN 

(%)

Mtrl. 
typ/ 
tjälf. 

klass 
1) Anmärkning

ASFALTSYTA bedömt i fält

brun FYLLNING: sand, grus bedömt i fält

brun/ rostfläckig siltig finSAND bedömt i fält

brun/ rostfläckig finSAND bedömt i fält

gråbrun finSAND (W 1,6 m.u.my.) bedömt i fält

gråbrun finSAND bedömt i fält

2022238-Vätterviken-Motala-HP-lab.xlsx



sida 8

Borrhål

1814

Djup (m)

0,0-0,04

0,04-0,25

0,25-0,75

0,75-1,0 2/ 1

1,0-2,0 2/ 1

2,0-3,0 2/ 1

3,0-3,5 2/ 2

3,5-4,0 5A/ 4

1) AMA Anläggning 20

Benämning

WN 

(%)

Mtrl. 
typ/ 
tjälf. 

klass 
1) Anmärkning

brun/ gråbrun finSAND bedömt i fält

brun/ gråbrun finSAND bedömt i fält

gråbrun SILT bedömt i fält

ASFALTSYTA bedömt i fält

brun FYLLNING: sand, grus bedömt i fält

mörkbrun FYLLNING: silt, mull, sand bedömt i fält

brun/ rostfläckig finSAND bedömt i fält

ljusbrun/ brun finSAND bedömt i fält

2022238-Vätterviken-Motala-HP-lab.xlsx



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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1.00 m
1.00 m

10.00 m
1.50 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Vätterviken bilaga 2 sidor 1-4
2022-238
Vätteviken 4, 5 och 6, Motala
2301B
20230206

2023-04-17
\\BGK1\Geo\Conrad\2022\2022238-Vätterviken-HP\2022238-CPT-2301B.CPW

0 10 20
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

My
89.95 m

Normal

BGK AB
Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning Memocone MKII
Sond nr 52001

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

My
89.95 m
1.50 m
1.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1.00 m

Memocone MKII
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Vätterviken bilaga 2 sidor 1-4
2022-238
Vätteviken 4, 5 och 6, Motala
2301B
20230206
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 v L 

 L 
 v L  L 

 Med 

 L 

 v L 

 L 
 Med 

 L 

 v L 

 L 

 Med  L 

 Med 

 L 

 Med 

 D  Med  D 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Modul  (MPa)

  

 Sa 

 Si 

 Sa 

++++++++++++++ + + + + +++++++ + + ++ + ++++++++++++++++++++++++++++++ + + ++ +++ + + + ++++++++++ ++++ + + + + ++ ++ + ++ +++ + +++ + ++ + ++ + +++ +++ ++++ + ++ +++++++++ + + + + + ++ ++ +++ ++++++++++++++ + + + +++++++++++++++++ + + ++ + ++ + ++++ ++ + ++ ++++++ + ++++ ++ ++ ++ +++ +
+

x
o

+
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((x))((x))((x))((x))((x))((x)) ((x))

Relativ lagringstäthet I
D
 (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

GK
2023-04-17

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



C P T - sondering

Vätterviken bilaga 2 sidor 1-4
2022-238

2023-04-17

1.00 m
1.00 m
10.00 m
1.50 m
My
89.95 m

Normal

SL
Memocone MKII

Djup  (m)

Vätteviken 4, 5 och 6, Motala

2301B

20230206

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52001
2022-01-11
0.710
0.004

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1.50

Datum

 

0.00
-2.00
-2.00

0.00
5.70
5.70

0.00
-0.06
-0.06

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 0.50

Densitet
(ton/m3)

1.70
Jordart

Anmärkning

\\BGK1\Geo\Conrad\2022\2022238-Vätterviken-HP\2022238-CPT-2301B.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

BGK AB
Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna

Flytgräns

1Bedömd sonderingsklass



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Vätterviken bilaga 2 sidor 1-4
2022-238
BGK AB
SL

2023-04-17

1.00 m
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10.00 m
1.50 m
My
89.95 m

Normal

Memocone MKII

Vätteviken 4, 5 och 6, Motala

2301B

20230206

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

\\BGK1\Geo\Conrad\2022\2022238-Vätterviken-HP\2022238-CPT-2301B.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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c
  MPa

Registrerad mantelfriktion, f
s
, kPa

BGK AB
Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

52001

Projektnummer

Borrföretag

Borrningsledare



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portrycksparameter B
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Vätterviken bilaga 2 sidor 5-8
2022-238
Vätteviken 4, 5 och 6, Motala
2303
20230206

2023-04-17
\\BGK1\Geo\Conrad\2022\2022238-Vätterviken-HP\2022238-CPT-2303.CPW
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Lutning (grader)
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Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

My
90.59 m

Normal

BGK AB
Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning Memocone MKII
Sond nr 52001

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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My
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Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1.45 m

Memocone MKII
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Vätterviken bilaga 2 sidor 5-8
2022-238
Vätteviken 4, 5 och 6, Motala
2303
20230206
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Relativ lagringstäthet I
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Utvärderare
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2023-04-17

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



C P T - sondering

Vätterviken bilaga 2 sidor 5-8
2022-238

2023-04-17

1.45 m
1.45 m
8.16 m
1.50 m
My
90.59 m

Normal

SL
Memocone MKII

Djup  (m)

Vätteviken 4, 5 och 6, Motala

2303

20230206

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52001
2022-01-11
0.710
0.004

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1.50

Datum

 

0.00
-3.70
-3.70

0.00
10.80
10.80

0.00
-0.15
-0.15

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 0.50

Densitet
(ton/m3)

1.70
Jordart

Anmärkning

\\BGK1\Geo\Conrad\2022\2022238-Vätterviken-HP\2022238-CPT-2303.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

BGK AB
Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna

Flytgräns

1Bedömd sonderingsklass



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Vätterviken bilaga 2 sidor 5-8
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BGK AB
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

0 5 10 15 20 0 100 200 0 50 100 150
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 1 2 3 4 0.00 0.01

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

2.00 m
2.00 m
5.75 m
1.50 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Vätterviken bilaga 2 sidor 9-12
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



C P T - sondering

Vätterviken bilaga 2 sidor 9-12
2022-238

2023-04-17
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Projekt Plats
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Startdjup
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Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52001
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0.710
0.004

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000
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Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
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(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 0.50

Densitet
(ton/m3)

1.70
Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

BGK AB
Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna

Flytgräns

1Bedömd sonderingsklass



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Vätterviken bilaga 2 sidor 9-12
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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